Rehabilitacio
de fachada

Revestimientos y capas de
reqularizacion para sistemas de @\
rehabilitacion de fachadas TEAIS



TRATAMIENTOS DE REHABILIT/

REHABILITACION DE SOPORTES DE VITRAICO, PLAQUETA, CERAMICA, GRESITE, ETC.
[ SISTEMA BASICO

SISTEMA ELASTOMERIZADO

SISTEMA TERMO AISLANTE |

= o - Limpieza con hidrolavado. - Limpiaza con hidrolavada. - Limpieza con hidrolavado,
Q S - Rehabilitacidn de grietas y fisuras con sisterna Grapais, | - Rehabilitacion de grietas y fisuras con sistema Grapais, |- Rehabilitacion de grietas y fisuras con sistema Grapais.
oG - Aplicacion de mortero de reparacion Morls en zonas con | - Aplicacion de morlera de reparacion Moris en zonas de |- Aplicacion de mortero de reparacion Moris en zonas de
=i desconches. desconches desconches.
= a - Imprimacion con Lastols Vitreo, - Aplicacian de capa de Lastois Flex (base seguin color del |- Colocacion de placas de Integrais (exir, 2xp:) con Plastois
3 = - Terminacidn con Revidecor. revestimienta de terminacion) y fijaciones mecanicas Fijoplast.
& l?.l - Terminacion con Revidecor. - Regularizacion de la superficie con Plastois armado con
Tejiais 5.
E x - Aplicacion de |mp}£imacsdn Imprilais.
- Terminacion con Revidecor.
= - Limpleza con hidrofavadn. : - Limpisza con hidralavado. - Limpleza con hidrolavado.
Q - Ranabm}aclan de grietas y fisuras con sistema Grapais. | - Rehabilitacion de grietas y fisuras con sisterma Grapais. | - Rehabilitacian de gristas y fisuras con sistema Grapais.
(S1%) ;jAphca;on de mortero de reparacion Moris en zonas con| - Aplicacidn de mortero de reparacion Moris sn zonas de &:phcagén de. mortero de reparacicn Moris en zonas de
< esconchas. desconches. sconches.
= S - Imprimacion con Lastois Vitreo, - Aplicacion de capa de Lastols Flex {base segln color del | - Colocacion de placas de Integrais (extr. axp.) con Plastois
su - Terminacion con Relais. revestimiento da lerminacion) ¥ filaciones mecanicas Fijoplast.
T ac - Terminacion con Relais, :{_R&gularizacion de la superficie con Plastois armado con
W ejiais 5. " Tt )
- Aplicacion de imprimacion Imprilais
- Terminacian con Relais.
p=s - Limpleza con hidrolavado - Limpieza con hidrolavado. - Limpieza con hidrolavado. "
o K Rahi-;bi{itﬂc!én e A o e sist Grapals. |~ Rehabilitacion de grietas y fisures con sistema Grapais, | - Rehabilitacion de grietas y fisuras con sistema Grapais.
i Jrieias y lisuras con sisiama pais, e : - Aplicacion de mortero de reparacion Moris en zonas de
O - Aplicacion de mortero de reparacion Meris en zonas con BASIJ%%E:;_:M de mortero de reparacidn Moris en zenas de dEsshnches i
=L desconches. esconches. e . .
= }-:-J- - Imprimacian con Lasteis Vitreo. - Aplicacion de capa de Lastois Flex (base segin color del | - ?olgicamon de placas de Integrais (exir. exp.) con Plastois
E = - Terminacion con Acrilais o Revetais. revestimienta de terminaciorn) ¥ fljaciones mecanicas Fijoplast.
= a : —Terminacion con Lastois FHCV :rﬁ:fguignzaqdn de la superficie con Plastols armado con
ejlais 5,
E - ﬁ_\rplicacior- de imprimacion Imprilais.
i &

rminacion con Acrilais, Revetais o Lastois FHCV.

REHABILITACION DE SOPORTES DE MONOCAPA GRANULADO O PREFABRICADOS

CON ARIDOS VISTOS.

SISTEMA BASICO

SISTEMA ELASTOMERIZADO

SISTEMA TERMO AISLANTE |

REVIDECOR

- Limpieza con hidrolavado.

- Rehabilitacion de grietas y fisuras con sistema Grapais
- Aplicacion de mortero de raparacion Moris en zonas con
desconches.

- Imprimacion con imprilais.

- Terminacitn con Revidecor.

- Limpieza con hidrolavado.

- Rehabllitacidn de grietas y fisuras con sistema Grapais
- Aplicacion de morfero de reparacion Moris en zonas de
desconches.

= Aplicacion de capa de Lastois Flex (base sagin color del
revestimiento de lerminacion)

- Terminacion con Revidecor

- Limpieza can hidrolavado.

- Rehabililacion de grietas y fisuras con sistema Grapais.
- Aplicacion de mortero dé reparacion Moris en zonas de
desconches.

- Colocacion de placas de Integrais (extr. exp.) con Apois y
fijaciones mecanicas Fijoplast

- Regularizacion de |8 superficie con Plastols armado con
Tejials 5,

- Aplicacion de imprimacion Imprilais,

- Terminacicn con Revidecor.

- Limpieza con hidrolavade.

- Rehabilitacion de grietas y fisuras con sistema Grapais,
- Aplicacion de mortero de reparacion Moris en zonas de
desconches.

- Aplicacion de capa de Lastois Flex (base segin color del
revestirmiento de terminacion)

- Terminacion con Relais.

- Limpieza con hidrolavado.

- Rehabilitacion de grietas y fisuras con sistema Grapais,
- Aplicacion de mortero de reparacion Moris en zonas de
desconches.

- Colocacion de placas de Integrais {extr. exp.) con Apois y
fijaciones mecanicas Fijoplast.

- Regularizacion de la supedicie con Plastois armado con
Tejials 5.

- Aplicacion de imprimacion Imprilais.

- Terminacidn con Relais.

TERMINACION || TERMINACION || TERMINACION
PINTURA RELAIS

- Limpleza con hidrolavado.

- Rehabilitation de grietas y fisuras con sistema Grapais,
- Aplicacion de moriera de reparacion Meris en zonas de
dasconches:

- Aplicacion de capa de Lastois Flex (base segin color del
revestimianto de terminacion)

- Terminacion con Lastois FHCV,

- Limpieza con hidrolavadao,

- Rehabilitacion de grietas y fisuras con sistema Grapais.
- Aplicacion de mortero de reparacion Moris en zonas de
descanches,

- Colocacion de placas de Integrals (extr. exp.) con Apois v
fijaciones mecanicas Fijoplast,

- Regularizacion de la superficie con Plastois armadn con
Tejiais 5.

- Aplicacion de imprimacion Imprilais.

- Terminacién con Acrilais, Revetais o Lastols FHCV.

REHABILITACION DE SOPORTES DE MONOCAPA RASPADO
GOTELE, GRANULADOS ETC.

PINTURAS RUGOSAS Y

SISTEMA BASICO

SISTEMA ELASTOMERIZADO

SISTEMA TERMO AISLANTE |

REVIDECOR

- Limpieza con hidrolavado.

- Rehabilitacion de gristas y fisuras con sistema Grapals.
- Aplicacion de mortero di reparacion Moris en zonas con
desconches,

- Imprimacién can Imprilais,

- Terminacion con Revidecor,

- Limpieza con hidrolavado

- Rehabilitacion de gristas y fisuras con sistema Grapais,
- Aplicacién de merlero de reparacion Moris an zonas de
desconches.

- Aplicacicn de capa de Lastois Flex (base segin color del
revestimiento de terminacion)

= Tarminacion con Revidecor.

- Limpieza con hidrolavado,

- Rehabilitacion de grietas y fisuras con sistema Grapais.
- Aplicacion de mortero de reparacion Moris en zonas de
desconches.

- Colocacion de placas de Integrais (extr exp.) con Apois y
fijaciones meacdnicas Fijoplast

- Regularizacion de la superficie con Plastois armado con
Tejlais 5.

- Aplicacion de Imprimacian Imprilais.

- Terminacion con Revidecor.

- Limpleza con hidrolavadn.

- Rehabilitacion de grietas y fisuras con sistema Grapais,
- Aplicacion de mortero de reparacion Moris en zonas de
dasconiches.

- Aplicacion de capa de Lastois Flex (base segin color del
revestimiento de terminacion)

- Terminacion con Relais,

- Limplaza con hidrolavads.

- Rehabilitacién de grietas y fisuras con sistema Grapais.
- Aplicacién de morero de reparacion Moris en zonas de
desconches.

= Colocacion de placas de Integrais (exir. exp ) con Apois y

- Regularzacion de la éupeqﬁcla con Plastois armado con
Tejiais 5.

- Aplicacion de imprimacion Imprilais,

- Terminacion con Relais.

TERMINACION || TERMINACION || TERMINACION
PINTURA RELAIS

- Limpisza con hidrolavado.

- Rehabilitacion de grietas y fisuras con sistema Grapais,
- Aplicacion de mortero de reparacién Moris en zonas con
desoonches.

- Imprimacion con Imprilais.

- Terminacian con Acrilais o Revetais.

- Limpieza con hidrolavado.

- Rehabilitacion de grietas y fisuras con sistema Grapais.
- Aplicacion de mortero de reparacion Moris en zonas de
desconches.

- Aplicacion de capa de Lastois Flex (base segin color del
revastimiento de terminacidn)

- Terminacidn con Lastols FHCY,

- Limpleza con hidrolavadeo. :

- Rehabilitacion de grietas y fisuras con sistema Grapais,
- Aplicacion da mortera de reparacion Moris en zonas de
desconches

- Colocacion de placas de Integrais (extr. exp.) con Apois y
filaciones mecanicas Fijoplast.

- Reqularizacion de la superficie con Plastois armado con
Tejiais 5

- Aplicacion de imprimacian Imprilais

- Terminacion con Acrilais, Revetais o Lastois FHCV.,




N SEGUN TIPO DE SOPORTE:

REHABILITACIONES DE SOPORTES DE REVOCO, DE CEMENTO O DE CAL CON O SIN

PINTURA

0

SISTEMA BASICO

SISTEMA ELASTOMERIZADO

SISTEMA TERMO AISLANTE |

REVIDECOR

- Limpieza con hidrolavado,

- Rehabilitacion de grietas y fisuras con sistema Grapais.
- Aplicacion de mortero de reparacion Moris en zonas con
desconches.

- Imprimacion con imprilais.

- Terminacién con Revidecor.

- Limpleza con hidrolavado.

- Rehabilitacion de grietas y fisuras con sistema Grapais.
- Aplicacién de mortero de reparacién Moris en zonas de
desconches.

- Aplicacion de capa de Lastols Flex (base ssgin color del
revastimiento de terminacién)

- Tarminacién con Revidecor,

- Limpieza con hidrolavado.

- Rehabilitacién de grietas y fisuras con sistema Grapais.
- Aplicacion de moriero de reparacion Meris en zaonas de
desconches.

- Colocacion de placas de Integrais (extr. exp.) con Plastois
y fijaciones mecanicas Fijoplast.

- Regularizacidn de la superficie con Plastois armado con
Tejiais 5

- Aplicacion de imprimacion Imprilais

RELAIS

- Limpleza con hidrofavado.

- Rehabilitacion de gristas y fisuras con sisterma Grapals.
- Aplicacian de morlers de reparacién Moris an zonas con
desconches;

- Imprimacion con Imprilais.

- Terminacidn con Relais,

- Limpieza con hidrolavado,

- Rehabilitacion de grietas y fisuras con sistema Grapais.
- Aplicacion de morlero de reparacion Moris én zonas de
desconches.

- Aplicacion de capa de Lastois Flex (base segun color del
revestimiento de lerminacitn)

- Terminacion con Relais,

- Limpieza con hidrolavado.

- Rehabililacion de grietas y fisuras con sistema Grapais.
- Aplicacion de mortero de reparacion Moris en zonas de
desconches,

- Colocacion de placas de Integrais {extr. exp.) con Plastols
y fijaciones mecanicas Fijoplast.

- Reqularizac&c’un de la superficie con Plastois armado con
Tejiais 5

- Aplicacion de imprimacion Imprilais,

- Terminacién con Relais.

TERMINACION|| TERMINACION | |TERMINACION
PINTURA

- Limpieza con hidrolavado.
- Rehabilitacion de grietas y fisuras con sistama Grapais.
- Aplicacidn de mortero de reparacion Morils en zonas con|
desconches.

- Imprimacidn con Imprilais,

- Terminacion con Acrilais o Revetais,

- Limpieza con hidrolavado.

- Rehabilitacion de grietas y fisuras con sistema Grapais.
- Apficacion de mortero de reparacion Moris en zonas de
desconches.

- Aplicacion de capa de Lastois Flex (base segian color del
revestimiento de terminacion).

- Terminacion con Lastois FHCV

- Limpieza con hidrolavado.

- Rehabilitacion de grietas y fisuras con sistema Grapais
= Aplicaciéon de mortero de reparacién Meris an zonas de
desconches,

- Colocadion de placas de Integrais (exir exp.) con Plastois
y fijaciones mecanicas Fijoplast.

- Regularizacion de la superficie con Plastois armado con
Tejiais 5

- Aplicacion de imprimacion Imprilais,

- Terminacién con Acrilais, Revetais o Lastols FHCV.

REHABILITACIONES DE SU

PERFICIES METALICAS

SISTEMA BASICO

SISTEMA ELASTOMERIZADO

SISTEMA TERMO AISLANTE

|

= - 1 : . : e — tad 3 =T,
= Limpieza con cepillado 0 medios mecanicos.| . ; i i impleza con cepiliado o medios mecanicos.
o % - Aplicacion de capa de mprirmacion anticorrosiva sdocuads | - AlE.[ipcligrza o Gapi 06 mpAmacion antlcoesiva adeuada | Aplicacion de capa de imprimacion aniicorrosiva
Q (Minoais, Metais, Autais Impri, stc.) i ‘|adecuada (Minoais, Metais, Autais Impri, etc.)
5 icacion de imprimaci [, ]| AdirioRlE, Meetalr, Autals impd sic.), . - Cologacion de placas de Integrais (extr, exp.) Espumais
=m - Aplicacion de capa de imprimacion lmprilais | Japlicacién de capa de Lastois Flex (base segtn e tolot del|; =2 4 L. g N} S ¥
= (=) - Termiacian con Revidecor, o e filaciones mecanicas Fijoplast,
s ; TEYastmisno e lenminacin) - Regularizacion de la superficie con Plastois armado con
% Ll}.l - Terminacién con Revidecor Tejiais 5 '
wiee - Aplicacidn de imprimacion Imprilais.
= - Terminacldn con Revidecor.
= - Limpieza con cepillado o medios mecadnicos |- Limpieza con cepillado o medios mecanices,
9__ - Aplicacién de capa de imprimacidn anticorosiva adecuada. |- Aplicacién de capa de imprimacién anticorrosiva
(G} (Minoais, Metais, Autais Impri, etc.). adecuada (Minoais, Metais, Autais Impri, eic))
=< - Aplicacion de capa de Lastois Flex (base sagun el color del |- Solocacion de placas de Integrais (extr. exp ) Espumais y
=3 revestimiento de terminacion). fijaciones mecanicas Fijoplast.
E & - Terminacion con Relais. :I_F}legiulgnzacrén de |a superficie con Plastois armado con
ejiais
i Anlicaci g i
- Aplicacion de imprimacion Imprilais.
i-ufl. - Terminacion con Relais.
o - Limpieza con cepillado o medios mecdnicos.| - Limpieza con cepillado o medios mecénicos.|- Limpieza con cepillado o medios mecanicos.
(] - Aplicacion de capa de imprimacion anticorrosiva adecuada | - Aplicacién de capa de imprimacion anticorrosiva adecuada |- Aplicacion de capa de imprimacién anticorresiva
o (Mincais, Metais, Autais Impri, etc.). (Minoais, Metais, Autais Impri, etc.). adecuada (Minoais, Metais, Autais Impri, satc.)
s % - Terminacion con Esmais, Esmar, Poliuretano 80/20, elc. | - Aplicacion de capa de Lastois Flex (base segiin el color del|- Colocacion de placas de Integrais (extr. exp.) Espumals y
= revestimiento de lerminacion). filgcionas mecanicas Fijoplast.
E = - Terminacion con Lastois FHCV. }nguigrlzamon de la superficie con Plastois armado con
= ejiais 5.
ra - Aplicacion de capa de Imprimacion Imprilais
E - Terminacion con Revetais, Acrilais o Lastois FHCV,
REHABILITACIONES DE SUPERFICIES DE MADERA
| SISTEMA BASICO SISTEMA ELASTOMERIZADO SISTEMA TERMO AISLANTE |
= - Limpleza medios mecanicos. = Lim madi Anicos: - Limpieza medios mecanicos
r preza madios meca o S -
Q o - Aplicacion de Promadis. - Aplicacion de Promadis. - Aplicacion de Promadis, - ) )
OG - Aplicacion de Emplais M para rejuntar piezas sl es| - Aplicacion de Emplais M para rejuntar piezas si es | - Aplicacion de Emplais M para rejuntar piezas i es necesario
h ] necesario y emplastacer, necesario y emplastecer ygnr?mesgﬁec%r‘.a I )
20 |- Aplicacion de capa de Protem DM. - Aplicacién de capa de Lastols Flex, base sequn ef color | - Colocacion de placas de Integrais (extr. exp) con Espumais
= - Terminacion con capa de Revidecor. del revestimiento de lerminacion. v fijaciones mecdnicas Fijoplast.
C] cidn ¥ .
== Regul 5 2 con Plast
o] - Terminacion con Revidecor. i’ejiaa?i: gnzacnon de la superficie con Plastois armado con
E @ - Aplicacion de imprimacitn Imprilais.
- Terminacion con Revidecor,
= - Limplaza medios mecanicos. - Limpieza medios macanicos. - Limpieza medios mecanicos.
o - Aplicacion de Promadis, - Aplicacion de Promadis. - Aplicacion de Promadis. ) s
S - Aplicacion de Emplais M para rejuntar piezas si es| - Aplicacion de Emplais M para rejuntar plezas si es | - Aplicacion de Emplais M para rejuniar piezas si es necesario
o9 necesario y emplastecer, necasaric y emplastecer, y emplastecer. X .
% 3 - Aplicacion de capa de Protem DM, - Aplicacién de capa de Lastals Flex, base segun el color | - Colocacion de placas de Integrais (exir. exp) con Espumais
= - Terminacion con capa de Relais. del revestimients de terminacion. ¥ fijaciones mecanicas Fijoplast.
% o - Terminacion con Relais. :r:jie;%:lgnzamén de la superficie con Plastols armado con
uj - Apiicacu'én_da imprimacion Imprilais.
~ - Terminacion con Relais.
- - Limpleza medios mecanicos. - Limpieza medios mecanicos, - Ler_piezg n:_]edgs mecanicos,
o - Aplicacion de Promadis. - Aplicacién de Promadis It AF'I s aE mtr;adlii!s ! : o
Gé ;é“‘c‘;g‘;%glgnag‘;lfs':’gggi’ M para rejuntar piezas si'es ;‘:Gglégzgignegemfsgpclals M para rejuntar piezas si es ;r:‘om"p"?:;‘:‘grﬁ mplais M para rejuntar plezas si es necesaria
. ar, wirif .
qz:': E - Aplicacién de capa de Imprimacion con Imes. | - Aplicacion de capa de Lastois Flex, base segiin el color |~ ©0locacion de placas de Integrais (extr. exp) con Espumais
= - Terminacion con Esmais, Esmar o Poliuretano 80/20.] del revestimiento de terminacion. y fijaciones mecanicas Fijoplast,
== - Terminacion con Lastols FHCV | :I_Ft_iegulgnzamén de la superficie con Plastois armado con
ra ajiais 5.
W - Aplicacién de imprimacion Imprilais.
~ - Terminacién con Revidecor, Acrilais o Lastois FHCV.




Sistema de rehabilitacién de
fachadas en base a capa
elastomérica de regularizacion:

LASTOIS [FLEX

Lastois Flex es un producto basado en elastémeros que se presenta
en forma de pasta, listo para usar.

Se aplica a llana en capas delgadas (no mas de dos capas) y
adhiere directamente sobre todo tipo de sopores, incluso vitrificados,
El producto debe secar totalmente entre capas v para la aplicacion
del revestimiento de lerminacién.

Lastois Flex se suministra en tres colores: blanco, crema ¥ musgo,
de forma tal que éste color sirve de base para los acabados que se
realizan con revestimientos ligeros como Relais, Revidecor, Grais,
etc,

Previo a la aplicacion de Lastois Flex se deben realizar las
reparaciones necesarias tanto de bloqueo de grietas v fisuras como
la reparacion de estructuras con corrosidén de armaduras.
Para la preparacion de la superficie, las coqueras o rellenos con
profundidades mayores a 4 mm se haran con Emplais Exteriores
o Maoris.

Lastois Flex es impermeable, flexible, facil de aplicar, y no requiere
obras de albafiilerla importantes para hacer rehabilitaciones de
fachadas tanto de vitraico como de otros revestimientos.

Sistema de rehabilitaciéon de
fachadas que presentan
deficiencias en el aislamiento

térmico: INTEGRA[S

El sistema de aislamiento térmice integral INTEGRAIS, &s una
solucion muy adecuada en los casos en los que hace falta mejorar
el aislamiento térmico de la construccidn,

Consiste en la colocacion por al cara externa de la fachada de
placas de poliestireno expandido o extruido las cuales se regularnizan
con un mortero flexible armado con tejido de fibra de vidrio (Tejiais
5 o Tajiais 10).

Como terminacion del sistema son adecuados todos los
revestimientos ligeros aptos para la intemperie, como el Relais,
Revidecor, Lastois FHCV, Grais, elc.

El sistema integrais ademas tiene la ventaja de que se puede aplicar
sobre diversos tipos de fachadas con revestimientos existentes, el
espesor de la placa se define en funcién del paramento existente
y de las condiciones climéticas de la zona en la que se encuentra
el edificio.

Con el sistema Integrais se pueden eliminar las condensaciones en
el interior de las construcciones, se consigue eficiencia de los
sistemnas de calefaccion y aire acondicionado, v una estética renovada
con variadas posibilidades de terminacion.

Para la aplicacion de los sistemas propuestos se requiere tratar previamente la fachada de las
patologias que presente, las mas comunes son la presencia de elementos estructurales con
corrosion de armaduras, y las grietas y fisuras, para lo cual se proponen los siguientes sistemas:

lratamibento de estructuras con
corrosion de armaduras:

En el caso de estructuras que
presenten corrosidn de
armaduras se debe realizar un
tratamiento de las mismas antes
de iniciar los trabajos de
revestimianto,

Picar el hormigén flojo o con
sonido hueco hasta enconirar
las armaduras sin corrosidn.
Limpiar con cepillo de acero el
ooido y aplicar sobre la armadura
limpia Epoais Inhibidor.
Reponer el hormigdn faltante
con Moris, Hormitix u
Hormifluis segun los casos.

Blogueo de grietas y fisuras com
slistema GRAPA[S:

== -'.-'".'"‘."."'_: I‘_"' __

-

=l

Se aconseja utilizar el sistema
GRAPAIS como paso previo a
la rehabilitacion de una fachada
en todos los casos en los que
se presenten fisuras estaticas,
¥ para aseqgurar una reparacion
duradera sin grandes trabajos
de albafiileria.

Para la aplicacién del sistema
se ulilizan grapas de acero
galvanizado preformadas,
mortero de alta resistencia sin
retraccion Moris, v adhesivo
epoxi Epoais H cuando se
requiere la filacidn de las grapas
en elementos estructurales




/ Revestimientos ligeres para sistemas de rehabllitacién de fachadas
y eerramientos.

REVIDIECOR

Revidecor es un revestimiento
, duradero,
ligero, de gran adherencia.
Se presenta listo para el uso.
La aplicacién se realiza con pistola
para productos densos. (Ref:
3036
Revidecor presenta un aspecto
decorativo novedoso y de grandes
posibilidades estéticas.

RELAIS

Relais es una pasta de quu
se presenta lista para la n

Es un revestimiento impe

decorativo, ligero, dﬂ axcalenla
efecto estético.

Relais se presenta en diferentes
ftexturas y en una amplia y moderna
carta de colores.

REVIETALS, ACRILAIS

Acrilais y Revetais son pinturas
de exteriores de gran calidad,
gran resistencia a la intemperie
gexcelenta duracion.

a8 presentan en una amplia
Fama colores preparados y
a base blanca puede ser
entonada con nuestros tintes.
(Tintais).







